
  

Un cristall metàl·lic està format per una ret tridimensional d’ions positius entre els quals es 
mouen lliurement els electrons de valència. La llibertat de moviment d’aquests electrons és 
la responsable que els metalls siguen bon conductors de l’electricitat.

En els cristalls covalents i iònics els electrons estan confinats (localitzats) en determinades 
regions i no tenen llibertat de moviment.

Simulació
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